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У Д К  669 .14— 413:006 .354  Группа В 23

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

П РО К А Т  Т О Н К О Л И С Т О В О Й  И З У Г Л Е Р О Д И С Т О Й  

С ТА Л И  К А Ч Е С Т В Е Н Н О Й  И О Б Ы К Н О В Е Н Н О Г О  

К А Ч ЕС ТВА  О БЩ ЕГО  Н А ЗН А Ч Е Н И Я
ГОСТ

Технические условия
16523—89

Rolled sheets from carbon quality and 
ordinary steel for general purposes.

Specifications 
ОКП 09 7201, 09 7301,

09 8101, 09 9101

Срок действия с 01.01.91  

_ ДО 01.01.96

Н астоящ ий стан дарт  распространяется на тонколистовой го ­
рячекатаны й и холоднокатаны й прокат из углеродистой стали к а ­
чественной и обыкновенного качества общ его назначения, изго ­
товляем ы й ш ириной 500 мм и более толщ иной до 3,9 мм вклю чи ­
тельно.

1. С О РТАМ ЕН Т

1.1. П рокат  подразделяю т:
по способу производства:
горячекатаны й,
холоднокатаны й,
по видам  продукции:
листы ,
рулоны;
по м иним альном у значению  временного сопротивления (В ) на 

группы прочности: К260В, К270В, ОКЗООВ К310В, КЗЗОВ, К350В, 
О К360В, О К370В*, КЗ&ОВ, О К400В, К490В;

по нормируемым характери сти кам  на категории:
1, 2, 3, 4, 5, 6;

* Для производства сварных баллонов для сжиженных углеводородных 
газов на давление до 1,6 МПа.

И здание официальное П ерепечатка воспрещ ена

★
©  И здательство  стандартов, 1989 

©  И здательство  стан дартов, 199 J 
П ереиздание с изменениями
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по качеству отделки поверхности на группы:
холоднокатаный:
особо высокой отделки — I*,
высокой отделки — II,
повышенной отделки — III (Ш а, Ш б);
горячекатаный:
повышенной отделки — III,
обычной отделки — IV;
по способности к вытяжке (холоднокатаный прокат толщиной 

до 2 мм групп прочности К260В, К270В, К310В, КЗЗОВ, К350В); 
глубокой — Г, 
нормальной — Н.
(Измененная редакция, Изм- № 2).
1.2. В части сортамента прокат должен соответствовать требо­

ваниям ГОСТ 19903 горячекатаный, ГОСТ 19904 холоднокатаный.
Степени точности проката по размерам, плоскостности, серпо- 

видности и характеру кромки потребитель указывает в заказе. При 
отсутствии указания степень точности выбирает предприятие-из­
готовитель.

1.3. Примеры условных обозначений приведены в приложении L

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Характеристики
2.1.1. Прокат изготовляют:
из углеродистой стали обыкновенного качества групп прочнос­

ти ОКЗООВ, ОК360В, ОК370В, ОК400В;
из углеродистой качественной стали групп прочности К260В, 

К270В, КЗ 10В, КЗЗОВ, К350В, К390В, К490В.

П р и м е ч а н и е .  Группу прочности обозначают тремя цифрами, соответст­
вующими нижнему пределу временного сопротивления. Прокат из стали обыкно­
венного качества обозначают буквами ОК, из стали качественной — К-

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.1.2. Марки стали и требования к химическому составу для 
каждой группы прочности приведены в приложении 2.

2.1.2.1. М арку стали устанавливает изготовитель.
Свариваемость проката групп прочности ОКЗООВ и ОК360В, 

ОК370В категорий 4 и 5 обеспечивается технологией изготовле­
ния и химическим составом стали.

П р и м е ч а н и е .  Для проката, предназначенного для сварных конструкций 
и конструкций ответственного назначения, устанавливают в заказе марку стали и 
требования к свариваемости.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

* По требованию потребителя.
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2.1.3. Категории проката в зависимости от нормируемых харак ­
теристик приведены в табл. 1.

Т а б л и ц а  I

Группы прочности

К
ат

ег
ор

ии Н орм ируем ы е х а р ак те ­
ристики

Способ
производства
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0В
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35
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39
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90
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0
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0
В

,
О

К
3

7
0

В

1

2

Испытание на изгиб 

Испытание на вытяж ­

Горячекатаный
Холодноката­

ный
Холодноката­

— — — +

3
ку сферической лунки 

Испытание на изгиб
ный

Холодноката­
+ — — —

и на вытяжку сферичес­
кой лунки

ный + — — —

4 Испытание механичес­
ких свойств

Горячекатаный
Холодноката­

ный

+ + + 4*

5

6

Испытание механичес­
ких свойств и на изгиб

Испытание механичес­

Горячекатаный
Холодноката­

ный
Холодноката­

4 4 +

ких свойств, на вытяжку 
сферической лунки и на 
изгиб

ный
Горячекатаный*

+

* По требованию потребителя.

2.1.4. Механические свойства проката и диаметр оправки при 
испытании на изгиб на 180° в холодном состоянии должны соот­
ветствовать требованиям табл. 2.

Вместе изгиба не должно быть надрывов, трещин и расслоений.
2.1.5. Д ля проката из углеродистой качественной стали толщи­

ной до 2,8 мм допускается превышение верхнего предела времен ­
ного сопротивления на 30 Н/мм2 (3 кгс/мм2) при сохранении всех 
остальных норм.

2.1.6. Д ля холоднокатаного проката группы прочности ОКЗООВ 
допускается снижение нижнего предела временного сопротивления 
на 30 Н/мм2 (3 кгс/мм2) при сохранении всех остальных норм.

2.1.6.1. По согласованию изготовителя с потребителем допуска­
ется изготовление проката групп прочности ОКЗООВ, ОК360В, 
ОК370В, ОК400В без ограничения верхнего предела временного 
сопротивления.

2.1.7. Д ля проката глубокой вытяжки допускается снижение 
нижнего предела временного сопротивления на 20 Н/мм2 
(2 кгс/мм2) при сохранении всех остальных норм.
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Т а б л и ц а  2

Относительное удлинение Si, 1
не менее Изгиб до параллель­

Временное 
сопротивле­
ние разрыву

ности сторон (а— 
толщина образца, 

d —диаметр оправки)Группа
прочно­

сти
Горячекатаный Холоднокатаный

ffB, Н/мм2 
(кгс/мм2)

прокат прокат

до 2 мм СВ. до 2 мм СВ. до 2 мм СВ.

включ. £ мм включ. 2 мм включ. 2 мм

К260В 260—380
(27—39)

25 28 26 29

К270В 270—410
(28—42)

24 26 25 28

ОКЗООВ 300—480
(31—49)

21 23 24 26
<* =  0

КЗ 10В 23 25 24 27
(без прок­

ладки)
d  =  а

310—440
(32 -4 5 )

КЗЗОВ 330-460
(34 -4 7 )

23 24 24 25

К350В 350—500
(36—51)

22 23 23 24

ОК360В 360—530
(37-54)

20 22 22 24

ОК370В 370—530
(38-54)

20 22 22 24
d = а d  =  2а

К390В 390—590
(40—60)

19 20 20 21

ОК400В 400—680
(41—69)

17 19 19 21

К490В 490—720
(50—73)

12 13 13 14

П р и м е ч а н и е .  Допускается испытание на изгиб холоднокатаного и горя­
чекатаного проката групп прочности К260В, К270В, ОКЗООВ, КЗ 10В, К350В и 
ОК360В, ОК370В у изготовителя не проводить (кроме изгтовления проката с 
учетом требований, изложенных в пп. 2.1.5, 2 1.6, 2.1.7).

(И зм ен ен н ая  ред ак ц и я , И зм . №  2 ).

2.1.8. П о согл асован и ю  и зготови тел я  с потреби телем д л я  п ро ­

к ат а  групп прочности  К 390В и К.490В д оп уск ается  сн и ж ен и е н и ж ­

него п ред ел а времен н ого соп роти влен и я  на 20 Н /м м 2 (2 к гс/м м 2) 

при одн овремен н ом повы шен и и  отн оси тельн ого удли н ен и я на 

2%  абс.
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2.1.9. Глубина лунки при испытании на выдавливание должн а 

соответствовать требованиям табл. 3.

Т а б л и ц а  3

мм

Г л уби н а лунки, не м ен ее, дл я  проката

Т о л ­
щ ина

гл убок ой  вы тяж ки групп прочности норм альн ой вы тяж ки групп прочности

про-
ката

К260В, K27GB к з ю в , к ззо в , КЗ50в К260В, К270В КЗЮВ, КЗЗОВ, К350В

0.35 7,5 7,2
0,4 8,0 7,5 7,4 7,4
0,5 8,4 8,0 8,0 7,6
0.6 8,9 8,4 8,5 7,8
0,7 9,2 8,6 8,9 8,0
0,8 9,5 8,8 9,3 8,2
0.9 9,9 9,0 9,6 8,4
1,0 10,1 9,2 9,9 8,6
М 10,4 — 10,2 —
1,2 10,6 — 10,4 —
1,3 10,8 — 10,6 —
1,4 11,0 — 10,8 —
1,5 11,2 — 11,0 —
1,6 11,4 — 11,2 —
1.7 11,6 — 11,4 —
1,8 11,7 — 11,5 —
1,9 11,8 — 1 1 J .- -
2,0 11,9 11,8

П  [) н v е ч а н и я:
1. Д ля проката промежуточных толщин нормы глубины сферической лунки 

берутся по ближайш ей меньшей толщине, приведенной в табл. 3.
2 При испытании на антомэтической машине допускается уменьшение глу ­

бины сферической лунки на 0,3 мм.

При изготовлении проката группы прочности К270В из стали 

марок  10 пс и 10 нормы глубины сферической лунки должны со ­
ответствовать норме групп прочности К310В— К350В.

2.1.10. Величина зерн а феррита для холоднокатаного проката 
из углеродистой качественной стали  6-й категории глубокой вы ­

тяж ки  должн а быть не крупнее 6-го номера.

Н еравномерность зерн а допускается в пределах трех смежных 

номеров.

2.1.11. Горячекатаный прокат и зготовляют термически обрабо ­

танным, холоднокатаный — термически обработанным и дрессиро­

ванным.
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По согласованию изготовителя с потребителем холоднокатаный 
прокат изготовляют без дрессировки.

Горячекатаный прокат со станов непрерывной прокатки допус­
кается изготовлять без термической обработки.

2.1.12. Горячекатаный прокат изготовляют как с травленой, 
так и нетравленой поверхностью.

2.1.13. Листы должны быть обрезаны со всех сторон.
Листы, полученные из рулонов, прокатанных на станах непре­

рывной прокатки, допускается изготовлять с необрезной кромкой 
за исключением случаев, оговоренных в заказе.

Рулонный прокат изготовляют с необрезной и с обрезной кром­
кой.

На кромках не допускаются дефекты, глубина которых превы­
шает половину предельного отклонения по ширине проката, и вы­
водящие его за номинальный размер по ширине.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.1.14. Прокат не должен иметь заворотов торцов и кромок под 

углом более 90°. Длина концов рулонов неполной ширины не дол­
жна превышать ширину рулона.

2.1-15. Поверхность холоднокатаного проката должна быть беэ 
плен, сквозных разрывов, пузырей-вздутий, раскатанных пузырей, 
пятен слипания-сварки, порезов, надрывов, вкатанной окалины, пе- 
ретравов, недотравов, полос нагартовки, вкатанных металлических 
и инородных частиц.

Расслоения не допускаются.
Поверхность горячекатаного проката должна быть без плен, 

порезов, пузырей, закатов, трещин, вкатанных инородных и метал ­
лических частиц, сквозных разрывов, вкатанной окалины, перет- 
равов, недотравов.

Расслоения не допускаются.
Нетравленная поверхность может сохранять неотделяющийс» 

слой окалины, допускающий выявление поверхностных дефектов.
Характеристика качества отделки поверхности приведена в 

табл. 4.
Т а б л и ц а  4

Группа
отделки

Способ производства 
п роката Х арактеристика качества отделки  поверхности

I I Холодноката­
ный

На обеих сторонах проката не допускаются де­
фекты, глубина которых превышает 1/2 суммы 
предельных отклонений по толщине и выводящие 
прокат за минимальные размеры по толщине, а  
также цвета побежалости на расстоянии, превы­
шающем 50 мм от кромок.

На лицевой стороне (лучшей по качеству по­
верхности) не допускаются риски и царапины 
длиной более 50 мм
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Продолжение табл. 4

Группа
отделк и

С п особ производства  
проката Характеристика качества отделки поверхности

III

Холодноката ­

ный

На обеих сторонах пр 
фекты, глубина которы: 
предельных отклонений 

прокат за минимальные

Ш а

цвета побежалости не д о ­
пускаются на расстоянии 
более 200 мм от кромок

оката не допускаются де- 
х превышает 1/2 суммы 
по толщине, и выводящие- 
размеры по толщине

Ш б
цвета побежалости до ­
пускаются по всей по­
верхности проката

Горячекатаный На обеих сторонах проката не допускаются де ­
фекты, глубина которых превышает 1/2 суммы 
предельных отклонений по толщине, и выводящие, 
прокат за минимальные размеры по толщине

IV Горячекатаный На обеих сторонах проката не допускаются де ­
фекты, глубина которых превышает сумму пре ­
дельных отклонений по толщине и выводящие 
прокат за минимальные размеры 'по толщине

2.1.15.1. Допускается удаление поверхностных дефектов зачист­
кой мелкозернистым наждачным или войлочным кругом с н аж ­

дачной пастой проката III и IV групп отделки поверхности. При 

этом глубина зачистки не должна выводить прокат за минималь­
ные размеры по толщине.

2.1.16. Д о 01.01.93 величина относительного удлинения и глу­
бина сферической лунки проката из кипящих и полуспокойных. 
марок стали, изготовляемого в дрессированном состоянии, гаран ­
тируется изготовителем в течение 10 суток с момента отгрузки.

2.1.17. Прокат групп прочности К260В и К270В глубокой вы ­

тяжки может изготовляться без испытаний механических свойств» 
вытяжки и микроструктуры при условии штампуемости металла 

у потребителя.
2.2. Характеристики исполнения, устанавливаемые по требова­

нию потребителя.
2.2.1. Прокат с регламентированным химическим составом.
Химический состав по плавочному анализу ковшевой пробы

должен соответствовать:

для проката из стали обыкновенного качества — ГОСТ 380;
для проката из стали качественной — ГОСТ 1050.

Допускается изготовление проката из качественных полуспо­
койных марок стали взамен  кипящих.
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Д л я  п роката из стали  с ном ерам и м арок 3, 4, 5 (всех степеней 

раски слен ия) допускается сниж ение массовой доли м арганца на 

0,10%.
При раскислении полуспюкойной стали  алю минием, титаном или 

другими раскислителям и, не содерж ащ и м и кремния, а т ак ж е  нес ­

кольким и раснислителям и (ф ерросилицием и алю минием, ф ерро ­

силицием и титаном  и др.) м ассовая доля  крем ния допускается 

менее 0,05% . П ри этом м ассовая доля алю м иния допускается до 

0,07% .

П редельны е отклонения по химическому составу в готовом про ­

кате  долж ны  соответствовать установленны м  в ГО СТ 380 и ГОСТ 

1050.
2.2.2. П рокат  с обеспечением свариваем ости . С вариваем ость 

обеспечивается технологией изготовления и химическим составом  

стали .

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.2.3. П рокат II группы отделки поверхности с нормированной 

ш ероховатостью  поверхности. Н ормы ш ероховатости у стан авли ва ­

ют по согласованию  потребителя с изготовителем.

2.2.4. П рокат группы прочности К490В с глубиной обезуглеро- 

ж енного слоя (по чистому ф ерриту) не более 2,5% на сторону и 

не более 4,0% для обеих сторон от фактической толщ ины листа.

2.2.5. Г орячекатаны й прокат из углеродистой качественной ста ­

ли 5-й категории с контролем  зерна ф еррита, величина которого 

д олж н а  быть не крупнее 5-го номера.

Н еравном ерность зерна допускается в пределах трех см еж ны х 

номеров зернистости.

2.2.6. Х олоднокатаны й прокат групп прочности К260В и К270В 

из кипящ их м арок сталей д ля  глубокой вы тяж ки толщ иной 0,6 мм 

и менее с контролем  на наличие структурно-свободного цем енти ­

та.

2.2.7. П рокат  из углеродистой качественной стали  толщ иной 

свы ш е 2,8 мм с ограничением верхнего предела временного сопро ­

тивления величинами, не более чем на 50 Н /м м 2 (5 кгс/м м 2) пре ­

выш аю щ ими указан ны е в табл . 2.

2.2.8. П рокат групп прочности К390В и К490В с механическими 

свойствам и по ГОСТ 2284.

2.2.9. Х олоднокатаны й прокат 6-й категории глубокой вы тяж ки 

с нормируемым пределом текучести, твердостью  и повышенным от ­

носительным удлинением. Н ормы не являю тся браковочны ми до 

01.01.93.

О пределение обязательно для набора данных.

2.2.10. Х олоднокатаны й прокат 6-й категории особо высокой 

отделки поверхности (I груп п а).
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Характери сти ка качества отделки поверхности приведена в 
табл . 5.

Т а б л и ц а  5

С остоян и е
п оверхн ости

Х арактеристика состояни я  
отдел к и  поверхн ости

Х арактеристика качества  
п оверхн ости

Глянцевая Ш ероховатость Ra не более 

0,6 мкм
Н а лицевой стороне проката 

дефекты не допускаются.

Не допускаю тся такж е от ­

дельные риски и царапины дли ­

ной более 20 мм
М атовая Ш ероховатость R&—0,8— 1,6 

мкм

Плотность ш ероховатости не 
более 0,20 мм, тип и направле ­

ние неровностей — произволь ­

ное

На обратной стороне прока ­

та не допускаю тся дефекты, 

глубина которых превышает 1/4 

суммы предельных отклонений 
по толщине

Ш ерохова ­ Ш ероховатость Ra более 1,6 На обеих сторонах проката
тость мкм не допускаю тся пятна загр я з ­

нений и цвета побежалости

2.3. М арки ровка

2.3.1. М арки ровка проката — по ГОСТ 7566 с дополнениями.

2.3.2. М арки ровка листов и рулонов должн а содерж ать группу 

прочности по минимальному значению временного сопротивления, 

труппу отделки поверхности, размер проката, способность к вы ­

тяж ке. При изготовлении проката в соответствии с требованиями  
п. 2.1.17 указы вается  обозначение — ШТ.

М арка стали  указы вается  при изготовлении проката в соот­

ветстви и  с требованиями лп. 2.2.1 и 2.2.2.

2.4. Упаковка

2.4.1. Упаковка проката — по ГО СТ 7566

2.4.2. Горячекатаный прокат с травленой  поверхностью и хо ­

лоднокатаный прокат должны быть смазан ы  с обеих сторон слоем 

смазки , предохраняющим его от коррозии.

По требованию потребителя прокат не смазы вают, при этом 

допускаются следы смазки , пятна ржавчины и царапины, обуслов­

ленные отсутствием слоя смазки.
Пачки листов холоднокатаного проката обертывают листами 

мягкой стали, уклады вают на брусья и прочно скрепляют стал ь ­

ными полосами.

Д опускается использование других матери алов и способов уп а ­

ковки, обеспечивающих сохранность проката при тран спорти рова­

нии.

По требованию потребителя пачки перед обертыванием ли ста ­

ми мягкой стали  дополнительно оберты вают влагонепроницаемой 

бумагой-
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3. П РИ Е М К А

3.1. Приемка проката — по ГОСТ 7566—81 с дополнениями.
Прокат к приемке предъявляют партиями. Партия должна сос­

тоять из проката одной садки в печь или одного режима терми­
ческой обработки для печей непрерывного действия, одной груп­
пы прочности, одной категории вытяжки, одного размера по тол­
щине, одной группы отделки поверхности.

Партия проката, изготовленная в соответствии с требованиями 
пп. 2.2.1 и 2.2.2, должна состоять из стали одной плавки-ковша.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
3.2. Каждая партия должна сопровождаться документом о ка­

честве в соответствии с ГОСТ 7566 с дополнениями:
группы прочности,
группы отделки поверхности,
способности к вытяжке,
плоскостности,
категории по нормируемым характеристикам.
При изготовлении проката в соответствии с требованиями п. 

2.1.17 указывается обозначение — ШТ., пп. 2.1.2.1, 2.2.2.— св.
Марка стали указывается при изготовлении проката в соот­

ветствии с требованиями пп. 2.2.1 и 2.2.2.
При изготовлении проката в соответствии с требованиями п. 

2.1.2.1 в документе о качестве указывается фактический химичес­
кий состав стали.

При использовании других (кроме кремния) раскислителей де­
лается соответствующее указание в документе о качестве.

3.3. Для контроля поверхности, размеров и плоскостности от­
бирают два листа и два рулона от партии.

Для проверки химического состава, механических свойств, про­
ведения испытания на изгиб, выдавливания и определения микро­
структуры от каждой партии холоднокатаного проката отбирают 
один лист или рулон, от каждой партии горячекатаного проката 
— два листа или рулона.

3.4. При получении неудовлетворительных результатов испыта­
ний хотя бы по одному показателю повторную проверку проводят 
по ГОСТ 7566.

4. М Е Т О Д Ы  К О Н Т Р О Л Я

4.1. Для проверки механических и технологических свойств про­
ката от каждого отобранного рулона отбирают одну пробу на рас­
стоянии не менее 2,0 м от его конца. От каждой пробы рулона или 
отобранного листа отбирают:

по одному поперечному образцу на растяжение и на изгиб (ме­
ста вырезки — по ГОСТ 7564);
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один образец на выдавливание. Образец вырезают длиной, со­
ответствующей всей ширине проката. Испытания проводятся в 
местах, соответствующих середине и краю по ширине проката (не 
•ближе 40 мм от кромки). За результат испытания принимают 
среднее арифметическое трех измерений;

два образца на микроструктуру — один с края, другой из сред­
ней части ширины проката.

4.2. Испытания проводит:
на растяжение — по ГОСТ 11701 и ГОСТ 1497 на образцах с 

расчетной длиной 80 мм и шириной рабочей части 20 мм;
на изгиб — по ГОСТ 14019;
на выдавливание — по ГОСТ 10510. Допускается проводить 

испытание на приборе Эриксена на образцах шириной 80—90 мм;
на величину зерна — по ГОСТ 5639;
на обезуглероживание — по ГОСТ 1763.
4.3. Качество поверхности проката проверяют внешним осмот­

ром без применения увеличительных приборов.
4.4. Отбор проб для химического анализа — по ГОСТ 7565.
4.5. Химический анализ — по ГОСТ 22536.0—ГОСТ 22536.8 или 

другими методами, обеспечивающими требуемую точность.
При возникновении разногласий применяют методы, установ­

ленные настоящим стандартом.
4.6. Допускается проводить контроль величины ферритных зе­

рен в средней части толщины проката при удовлетворительных ре­
зультатах всех других испытаний.

4.7. Допускается применение статистических и неразрушаю­
щих методов контроля, обеспечивающих точность определения, 
достигаемую прямыми методами измерения.

При возникновении разногласий и при периодических испыта­
ниях применяются методы контроля, установленные настоящим 
стандартом.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
4.8. Контроль грубины залегания дефектов поверхности про­

водят по методике завода-изготовителя.

5. Т Р А Н С П О РТ И РО В А Н И Е  И Х РА Н Е Н И Е

5.1. Транспортирование и хранение — по ГОСТ 7566.
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ПРИЛОЖЕНИЕ /  

Обязательное

ПРИМ ЕРЫ  УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

Прокат горячекатаный листовой повышенной точности (А), нормальной 
плоскостности (ПН), с обрезной кромкой (0), размером 2x1000x2000 мм по 
ГОСТ 19903—74, группы прочности К270В, категории 4, повышенной отделки 
поверхности (III) из стали марки 08пс с гарантией свариваемости:

_  А—ПН—0—2X1000X 2000 ГОСТ 19903—74
Лист-------------------------------------------------------------------

К270В4— 111— 08пс—св ГОСТ 16523—89

Прокат горячекатаный рулонный нормальной точности (Б), с необрезной 
кромкой (НО), размером 2X1000 мм по ГОСТ 19903—74, группы прочности 
ОК360В, категории 5, обычной отделки поверхности (IV):

Рулон
В—НО—2x 1000 ГОСТ 19903—74 

OK360B5—1V ГОСТ 16523—89

Прокат холоднокатаный рулонный нормальной точности по толщине (ВТ),, 
повышенной точности по ширине (АШ), с обрезной кромкой (0), размером 
1X1000 мм по ГОСТ 19904—74, группы прочности ОК360В, категории 1, повы­
шенной отделки поверхности (111а):

ВТ— А Ш—0— 1X1000 ГОСТ 19904—90 

РуЛ0Н ОК360В1— 111а ГОСТ 16523—89

Прокат холоднокатаный листовой высокой точности по толщине (ВТ), по­
вышенной точности по ширине (АШ), нормальной точности по длине (БД), 
улучшенной плоскостности (ПУ), с обрезной кромкой (0), размером 1ХЮ00Х 
Х2000 мм по ГОСТ 19904—74, группы прочности К270В, категории 6, высокой 
отделки поверхности (II), глубокой вытяжки (Г):

ВТ—А Ш—БД —ПУ—0— 1X 1000X 2000 ГОСТ 19904—90
Лист----------------------------------------- — ----------  "

К270В6— I I—Г ГОСТ 16523—89

(Измененная редакция, Изм. № 1).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Справочное

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАРКИ СТАЛИ И ТРЕБОВАНИЯ  

К ХИМИЧЕСКОМУ СОСТАВУ

Групп а
пр очн о ­

сти
М арки стали

М ассовая дол я  эл ем ен тов  и п р едел ьн ы е  
отк л он ен и я , %

К260В 08кп По ГОСТ 1050
К270В 08пс, 08 Для проката из стали марок 08кп в

к зю в

Юкп, Юпс, 10 08пс нижний предел массовой доли уг­
лерода и кремния не ограничивается

15кп, 15пс
кззов 15, 20кп
К350В 20пс, 20
К390В 25, 30
К490В 35, 40, 45, 50

ОКЗООВ Ст1, Ст2 (всех степе­
ней раскисления)

По ГОСТ 380

ОК360В СтЗ (всех степеней рас­ Массовая доля хрома, никеля и мед»
кисления) нормируется по требованию потреби­

теля. Нижний предел массовой дол» 
углерода не ограничивается.

ОК370В СтЗпс, СтЗсп Для проката из стали с номерами ма­
ОК400В Ст4 (всех стс пеней рас­ рок 3, 4, 5 (всех степеней раскисления)

кисления Ст5пс, Ст5сп) допускается снижение массовой доли 
марганца на 0,10%.

При раскислении полуспокойной стали 
алюминием, титаном или другими рас- 
кислителями, не содержащими кремния, 
а также несколькими раскислителями 
(ферросилицием и алюминием, ферро­
силицием и титаном и др.) массовая до­
ля кремния в стали допускается менее 
0,05%- При этом массовая доля алюми­
ния допускается до 0,07%. Раскисление 
титаном, алюминием и другими раскис­
лителями, не содержащими кремния* 
указывается в документе о качестве.

(Измененная редакция, Изм. № 2 ).
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